
Hamk:n tekemällä 1000 tunnin rasitustestillä testattiin kateruuvien pitkäaikaiskestoa asennettuna kattopel-
tiin. Pellin Pural -pinnoitteen korroosiokäyttäytymisestä päätellen 1000 tuntia vastasi yli 20 vuoden käyttöä 
Suomen ilmastossa. Suurin osa kateruuveista alkoi ruostua kannastaan jo ensimmäisen 187 tunnin jälkeen. 
425 tunnin testauksen jälkeen osa kateruuveista oli jo täysin pilalla. 618 tunnin testauksen jälkeen kaikki paitsi 
KINGI® kateruuvit olivat ruosteessa eikä niiden testausta voitu jatkaa. KINGI® kateruuvit kestivät 1 000 tunnin 
testin erinomaisesti. Taulukko on Kingi Oy:n laatima kooste Hamk Kateruuvitesti 2016-20 -testiraportista.
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